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Number of companies by country

(-) (+)

Garduno-Balderas et al., J. Appl. Toxicol. 2015




Tienen
nanoparticulas?

I Reivindicacion extensamente probada
Il Reivindicacion verificada

Il Reivindicacion soportada por el fabricante
Il Reivindicacion no soportada

B sin reivindicacion por el fabricante

26 (8.52%)

1 (0,33%)
12 (3:93%)

20 (6.56%)




Salud y seguridad

Contaminante comun Contaminante “nano”

Identificacion de la naturaleza Identificacion de la naturaleza

N Caracterizacion

concentracion  Tamaino medio y distribucion
de tamaio

* Forma

e Estado de aglomeracion

Concentracion y duracion » Superficie especifica
de la exposicion * Quimica superficial

* Densidad de carga
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Material de
referencia

NIST RM 8017

El 4 de Febrero de 2015, el
NIST presenta el primer
reporte de su nuevo material
de referencia:
nanoparticulas de plata
recubiertas con
polivinilpirrolidona.

Es el Unico material de
referencia existente de
nanoparticulas de plata

National Jdustitute of Standards & Teclrology

Report of Inpestigation
Reference Material 8017

Polyvinylpyrrolidone Coated Silver Nanoparticles

(Nomunal Diameter 75 nm)

This Reference Material (RM) is intended primarily for use as a benchmark and investigative tool for the evaluation
of potential environmental. health. and safety risks that may be associated with manufactured nanomaterials during
their product life-cycle. A unit of RM 8017 consists of five serum vials containing a lyophilized
polyvinylpyrrolidone (PVP)-coated silver (Ag) nanoparticle cake. Each vacuum sealed vial contains nominally 2 mg
Ag and 20 mg of PVP (molar mass approximately 40 kDa). The RM must be reconstituted with 2 mL of deionized
water before use: the reconstituted Ag concentration is nominally 1 mg/mL.
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Primer estudio sistematico de la EPA (2015)
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Characterization of silver nanoparticles in selected consumer products
and its relevance for predicting children’s potential exposures

1 Nicolle S. Tulve **, Aleksandr B. Stefaniak”, Marina E. Vance ¢, Kim Rogers?,
Samuel Mwilud, Ryan F. LeBouf®, Diane Schwegler-Berry®, Robert Willis<,
Treye A. Thomas®, Linsey C. Marr’®

2 a5, Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Exposure Research Laboratory, Research Triangle Park, NC, United
States
b National Institute for Occupational Safety and Health, Morgantown, WV, United States
®Virginia Tech, Institute for Critical Technelogy and Applied Science, Center for Sustainable Nanotechnology, Blacksburg, VA, United States
2 UUS. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Exposure Research Laboratory, Las Vegas, NV, United States
& U.5. Consumer Product Safety Commission, Bethesda, MD, United States
F Virginia Tech, Department of Civil and Environmental Engineering, Blacksburg, VA, United States
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Objetivos de la Sub-comision de Nanometrologia

» Promover la capacitacion de personal técnico y generacidon de nuevos doctorandos en el area
»Maestria en Nanotecnologia.

»Becas de posgrado en el extranjero
» Pasantias, por ejemplo en el NIST

» Organizar los recursos materiales y humanos para implementar los protocolos en el pais

» Generar los ejercicios de intercomparacion (Ensayos de Aptitud) entre laboratorios nacionales,
y participar de los ejercicios de intercomparacion con paises de la region

» Promover las regulaciones en materia de productos conteniendo material nanoparticulado
(registro, etiquetado, advertencias, composicion y contenido)

» Armonizacion de técnicas en el MERCOSUR
» Armonizacion de técnicas con otros bloques comerciales
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Acerca de los materiales de referencia

" Incipiente desarrollo de materiales de referencia .
que pueden usarse en medio acuoso Acerca de los productos comerciales

= Productos fuera del ambito farmacéutico no se encuentran

. . 7 ° 1 Ve o)
No existe aun materiales de referencia en regulados especificamente

matrices de interés (productos farmacéuticos,
soluciones sanitizantes, tejidos, etc.) para poder = Ninguno de los Laboratorios Estatales de control de
llevar a cabo ensayos de recuperacién importaciones, alimentos, productos farmacéuticos e

industriales lleva a cabo analisis para detectar y cuantificar
= Ausencia de ejercicios de intercomparacion nanoparticulas

internacionales : : o Lt :
= No existen registros en el Ministerio de Salud Publica, ni en

las Intendencias Municipales

= Probablemente esta situacion se repita en América Latina
... 'y en los paises desarrollados (Estados Unidos? Europa?
Asia?)

= Primeras normas acordadas a nivel de MERCOSUR

= No se exige etiquetado




Grupos participantes

LAB. DE BIOMATERIALES (F. CIENCIAS) OTRAS INSTITUCIONES Y APOYO ECONOMICO
*¢* M.Sc. Santiago Botasini ! Ministerio de Industria y Energia
+*¢* Dra. Maria F. Cerda ! Comision Sectorial de Investigacién Cientifica
¢ Dr. Eduardo Méndez ) Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion
*» Estudiantes (A. Grimaldi, G. Pérez, M. Pereyra, M. ) Programa para el Desarrollo de las Ciencias Basicas

Navatta, P. Enciso, L. Luzuriaga)

LATU
» 1Q. Claudia Santo

» 1Q. Eduardo Quagliata

» Dr. Gustavo Dominguez



